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图 S1  纯石墨烯催化还原 4-硝基苯酚前后的紫外可见光谱 

Fig. S1  UV-Vis spectra of pure graphene before and after catalytic reduction of 4-NP. 

图 S1 是纯石墨烯催化还原 4-硝基苯酚前后的紫外可见光谱，可以看到在 2 h 内，400 nm 处的吸收

峰没有发生变化，说明 4-硝基苯酚的浓度没有降低，所以纯石墨烯不能催化还原 4-硝基苯酚。 


